
Co Cr Ni W Mo C Fe B Cu Ta Otros

STELLITE 6 66 26 3 5 1 3

ELGILOY 40 20 15 7 0,15 17

UMCO 50 50 28 0,12 20 0,75 Si

UMCO 51 48 28 20 2 Nb

MAR M-302 57 22 10 9 0,2 Zr

FSX 414 48 30 10,50 7 0,30 1,50

PERMENDUR 50 49 0,4 Mn

PERMENDUR 2 V 48 49 2 V

CLASIFICACIÓN DE COBALTO


